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fermacell Estrich-Element 2 E 35

2 x 12,5 mm Gipsfaser-Platte + 20 mm Mineralwolle

Produkt

Das fermacell Estrich-Element 2 E 35 besteht aus 2 werksseitig mi der verbundenen
fermacell Gipsfaser-Platten in 12,5 mm Dicke, einem 50 mm brgite ufenfalz und einer rickseitig
aufkaschierten Mineralwolle-Platte in 20 mm Dicke (WLG 040).

\ ¢
Anwendung @.

Das fermacell Estrich-Element 2 E 35 ist als Trocke
Modernisierung aber auch im Neubau einsetzbz Q

Massivdecken, z.B. Betondecken.
B Trittschallverbesserung A L,, 31 dB(mitt20 mm fermacell Ausgleichsschittung)
B Trittschallverbesserung A L, 27 ekt auf Massivdecke verlegt)

Auch die hohen Schallschutz-Anfor rungen an Wohnungstrenndecken kénnen erfillt werden.
B Im hauslichen Bereich A

(Zuléassige Einzellast 1 : Zulassige Nutzlast 1,5/2,0 kN/m?)
B Zur Erhdhung de chutzes: F 90-Klassifizierung bei Beflammung der Deckenoberseite.
*Definition der Anwendungsberei fermacell Estrich-Elemente in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
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fermacell Estrich-Element 2 E 35

Eigenschaften

®  Abmessungen: 1500 x 500 mm

Materialkennwerte fermacell Estrich-Element 2 E 35

Zulassung ETA — 03-0006
Baustoffklasse nach EN 13501- | A2 -s1
1
Elementdicke [mm] 45 \
4
Eigenlast [kN/m?] 0,33 ~ \
»
Warmedurchlasswiderstand 0,31
[M2K/W]

Materialkennwerte fermacell Gipsfaser-Platten

Rohdichte 1 150 + 50 kgfm®
[Produktionsvorgabe] pk
Wasserdampf- 13 \)
Diffunsionswiderstandszahl p @
Warmeleitzahl A 0,32 W/mK
Spezifische Wérmekapazité@l kJ/kgK
Brinellharte 30 N/mm?

D g
Dickenquellung nach td. <2%
Wasserlagerung
Thermischer 0,001 %/K
Ausdehnungskoeffizient
Dehnung/Schwindung bei 0,25 mm/m
Veranderung der rel.
Luftfeuchtigkeit um 30 % [20
OC]
Ausgleichsfeuchte bei 65 % 1,3 %
rel. Luftfeuchte und 20 °C
Lufttemperatur
pH-Wert 7-8
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fermacell Estrich-Element 2 E 35

Handlerdaten

Artikel-Nr. 76038

EAN 4007548003803
Menge/Palette 50 Stuck
m?/Palette 37,5

kg/Palette 1 340

Verarbeitung

B fermacell Bodensysteme — Planung und Verarbeit@q

Weitere Hinweise @0

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreic ngen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen
nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie @ tende technische Merkblatter. Wegen der
d der Anwendung empfehlen wir, stets eine

Vielzahl mdglicher Einflisse bei der Verarbe
Probeverarbeitung und -anwendung vorzun 2n. Aus den Angaben kénnen keine Ersatzanspriche
hergeleitet werden. Lieferung, Abwickl@ Gewéhrleistung auf die von uns zugesicherten
Eigenschaften erfolgt gemal unserer A

4

Bitte beachten Sie auch unsere ausfiihrlichen Hinweise zur Verar%@1 unseren Broschiren:
L g
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http://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_H2O_Nassraumplatte.pdf
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