fermacell’

fermacell Produktdatenblatt

fermacell Tiefengrund

Zur Grundierung und Verfestigung unterschiedlicher

Untergrunde

Produkt

Dispersionsbasis fliir Wand, Decke und Boden. Er ist Bestandteil ¢ angreichen fermacell
Abdichtungssystems mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugr -5079/1926 MPA-BS).
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Anwendung @
Der fermacell Tiefengrund dient im Innen- und ich der Grundierung und Verfestigung von
saugenden und weniger saugenden Untergr[‘mdi . nd, Decke und Boden:

Der fermacell Tiefengrund ist eine einkomponentige, Idsemittelfr'i

B fermacell Gipsfaser-Platten, ferma panel Al und fermacell Estrich-Elemente sowie

andere Gipsbaustoffe
m  fermacell Powerpanel H,O / H nd andere zementéare Platten

B Putz, Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk und Estrichen
*

B Vor dem Auftragen vo r- und Spachtelmassen wie fermacell Boden-Nivelliermasse,
Gebundene Schittung utz, Gips-Flachenspachtel, Powerpanel Fein- und
Flachenspachtel, Le ortel HD sowie fermacell Ansetzbinder

B Vor dem Auftr Acrylat-Beschichtungen und handelsublichen, 16semittelfreien
Fliesenklebe .B. fermacell Flexkleber

Der Tiefengrund kann im Rahmen der Fliesenverlegung nach DIN 18157-1 verwendet werden.

Wenn der fermacell Tiefengrund vor Tapezierarbeiten eingesetzt wird, egalisiert er das
Saugvermdgen des Untergrundes und erleichtert somit das Abldsen von Tapeten bei
Renovierungsarbeiten (als Wechselgrund).

Eigenschaften

B Gutes Eindringverhalten — dringt tief in eine Vielzahl von Untergriinden ein

B Haftverbesserung — sehr guter Haftvermittler, erhdht die Tragfahigkeit und Festigkeit des
Untergrundes, verbessert Haftung von Putzen, Fliesenklebern und Tapeten

B Wasserverdunnbar — (bis 1:2) lasst sich genau auf den Untergrund abstimmen

B Universell einsetzbar — fur fermacell Produkte und eine Vielzahl von anderen
Untergrunden geeignet
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fermacell Tiefengrund
Zur Grundierung und Verfestigung unterschiedlicher Untergriinde

Verarbeitung

B Die Untergrinde mussen fest, planeben, sauber, tragféhig, trocken, 6l- und fettfrei, sowie
frei von sonstigen Rickstdnden wie Staub, Schmutz, und losen Teilen sein

B Der Restfeuchtegehalt von zementgebundenen Untergrinden darf nicht mehr als 2 CM-%,
bei ungeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Untergriinden nicht mehr als 0,5 CM-% und bei
beheizten Anhydrit-Estrichen nicht mehr als 0,3 CM-% betragen

B Die Umgebungs- und Untergrundtemperatur sollte wahrend der Verarbeitung zwischen +5
°C und +25 °C liegen. fermacell Tiefengrund vor Gebrauch griindlich umrihren

B Grundierung von fermacell Gipsfaser-Platten, fermacell Firepanel Al, fermacell Estrich-
Elementen, fermacell Nivellier- und Spachtelmassen sowie allgem von Gips- und
Anhydrit-Untergriinden und Gussasphaltestrichen:

m  fermacell Tiefengrund mit Fellrolle, Blrste oder Pinsel sg gleichmaRig auftragen

cknung des ersten

samt ca. 200-270 ml/m=2)

B Bei geschliffenen fermacell Estrich-Elementen muss
Anstrichs der Vorgang wiederholt werden (Verb:auch@

B Mischungsverhaltnis: unverdinnt \ *
Verbrauch: ca. 100 — 150 ml/
B Erst nach der vollstandigen Trocknung k& weitere Verarbeitungsschritte erfolgen

(siehe ,Hinweise zur Verarbeitun

zement-gebundenen Untergrinden wi Beton, Porenbeton, Kalksandstein,
Ziegelmauerwerk und Zementestrich:

m  fermacell Tiefengrund ver@n und grindlich mischen.
nsel' g

®  Mit Fellrolle, Burste odet Pi leichméaRig auf den Untergrund auftragen. Bei stark
saugenden Untergru dén Vorgang wiederholen.

B Grundierung von fermacell Powerpan@ D / TE, saugenden und stark saugenden

B Mischungsver 1:1 bis 1:2 mit Wasser

Verbrauch: ca. 100 — 200 ml/m=
B Erstn er vollstandigen Trocknung kénnen weitere Verarbeitungsschritte erfolgen
(sie ) eise zur Verarbeitung®)

B Vorbehandlung fur die fermacell Flussigfolie:
m  fermacell Tiefengrund auf saugenden Untergrinden verdiinnen und grindlich mischen
m  Mit Fellrolle, Burste oder Pinsel gleichmé&Rig auf den Untergrund auftragen.

B Mischungsverhaltnis: 1:1 bis 1:2 mit Wasser
Verbrauch: ca. 100 — 200 ml/m=

B Grundierung von Estrichen mit alten Belagskleberresten:
m  fermacell Tiefengrund mit Blrste oder Pinsel satt und gleichmaRig auftragen

B Pfutzenbildung vermeiden

B Mischungsverhaltnis: unverdunnt
Verbrauch: ca. 200 ml/m=2
ey
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fermacell Tiefengrund
Zur Grundierung und Verfestigung unterschiedlicher Untergriinde

B Verfestigen von Estrichen vor der Verlegung von Fliesen und Mosaik:
1. Anstrich: fermacell Tiefengrund verdinnen und grundlich umruhren. Mit Fellrolle, Burste
oder Pinsel gleichméagig auf den Untergrund auftragen.
Mischungsverhaltnis: 1:1 mit Wasser
Verbrauch: ca. 100 ml/m2

2. Anstrich: Nach Trocknung des 1. Anstrichs (siehe ,,Trockenzeit”) die Verfestigung und
Aushértung durch einen Kratzversuch priufen. Dann den zweiten Anstrich mit fermacell
Tiefengrund auftragen.

Mischungsverhaltnis: unverdinnt

Verbrauch: ca. 100 ml/m2

Nach Trocknung des zweiten Anstrichs kbnnen nach ca. 24 Stunden weitere
Verarbeitungsschritte erfolgen.

Hinweise zur Verarbeitung O

Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Schichtdic Beschichtung. Bei +20 C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % betragt die ngszeit von fermacell Tiefengrund
etwa 2 Stunden.

®  Nach vollstandiger Trocknung des ferm @fengrundes kdénnen weitere
Verarbeitungsschritte erfolgen, z.B. Flig a leber aufgebracht oder die Oberflache

gestrichen, verputzt oder tapeziert N

®  Die Verarbeitungstemperatur so
Gebrauch mit Wasser reinigen.

*
®  Die Trocknungszeiten sind abhangig von der Tem% ger Luft und des Baukoérpers, der

hen +5 °C und +25 °C liegen. Gerate nach

®  Wegen der Vielzahl moéglicher Eig usse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom
Anwender stets eine Pro rbeitung und -anwendung vorzunehmen.

®  Die Ublichen Vorsichtsma hmen beim Umgang mit bauchemischen Produkten sind zu
beachten. Hautk t zu vermeiden.

Bitte beachten Sie au nsere ausfiuhrlichen Hinweise zur Verarbeitung in unseren Broschiren:

®m fermacell Bodensysteme — Planung und Verarbeitung

fermacell Gipsfaser-Platten im Trockenbau

[ |
®  fermacell im Holzbau — Planung und Verarbeitung
[ |

fermacell Powerpanel H,0 — Planung und Verarbeitung

Die weiteren Komponenten des fermacell Abdichtungsystems sind:
®  fermacell Dichtband
B fermacell Dichtecken
m  fermacell Flexkleber
[ ]

fermacell Wanddichtmanschetten

farmarceall Flitecinfnlia
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http://www.fermacell.de/de/docs/FC-PuV-Bodensysteme_klein.pdf�
http://www.fermacell.de/de/docs/FC-Gipsfaserplatten.pdf�
http://www.fermacell.de/de/docs/130722_fermacell_PuV_Holzbau_dt_fc-001-00027.pdf�
http://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Powerpanel_H2O.pdf�

fermacell Tiefengrund
Zur Grundierung und Verfestigung unterschiedlicher Untergriinde

Materialkennwerte

pH-Wert

10

Farbe

hellblau

Temperaturbestandigkeit
(des ausgeharteten
Materials)

- 20°C bis + 80°C

Lagerung

(trocken, kuhl,
frostfrei*, in
Originalgebinden,
angebrochene Gebinde
dicht verschliessen)

24 Monate

*Bestédndig gegen kurzzeitige Frosteinwirkung bei Transport ode

Lagerung, nach langsamen Auftauen und grindlichem Umrti

,&.

wiederverwendbar.

Handlerdaten

Artikelnummer

EAN

Zolltarifnummer

79167 e
400754801442€ '

Menge / Palette

32091000 %
90 Kani‘ter

L 4
Gewicht / Palette ca.@
Weitere Hinweis $

Unsere Empfehlungen ieren auf umfangreichen Prifungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen
nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblatter. Wegen der
Vielzahl méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine
Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben kénnen keine Ersatzanspriiche
hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewéahrleistung auf die von uns zugesicherten
Eigenschaften erfolgt gemafR unserer AGB.
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