TESCON
CROSS EAL 3-Schenkel Anschlussklebeband flir den Holzbau

Technische Daten

Stoff
Trager Spezial-Vlies aus PP
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe hellblau
Schenkelldnge 50 mm [ 50 mm [ 90 mm
Freibewitterung 6 Monate
Verarbeitungstemperatur ab-10°C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kiihl und trocken

Einsatzbereich

3-Schenkel Anschlussklebeband zur luftdichten Verbindung von Boden- und Deckenplatten mit Brettspeqtholz=und Holzstdnderwandkonstruktionen.

Durch den dritten Schenkel werden auch die Hirnhélzer von Brettsperrholzwénden abgeklebt. So wf durchstrémung von bauartbedingten

Langsfugen innerhalb des Brettsperrholzelementes verhindert. 0
Lieferformen ¢
2
Art.-Nr. GTIN Lange Breite \ Gewicht VE Gebinde
16432 4026639164322 30m 1 2,65 kg 1 150
Vorteile

v Nur ein Arbeitsschritt fiir luftdichte Anschlussverklebung und Qjartbed'ngter Langsfugen von Brettsperrholzwédnden
v’ Einfache Vorfertigung und Montage durch dritten Schenk @

v Dauerhaft sicherer luftdichter Anschluss Q

v 90 mm langer Anschlussschenkel tiberbriickt Unebe n chen Schwelle und Betonplatte

v 6 Monate frei bewitterbar @

Untergriinde *

Vor dem Verkleben miissen Untergriinde mi
Auf Uberfrorenen Untergriinden ist die
vorhanden sein (z. B. Fette oder Silik

esen abgefegt, mit einem Lappen abgewischt oder mit Druckluft gereinigt werden.
ung hicht maglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Untergriinden

Die dauerhafte Verklebung wird
PA, PP und Aluminium) bzw. Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B. aus PP und PET).

Verklebungen und Anschlisse ko auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metall (z. B. Rohre, Fenster usw.), harten
Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten) erfolgen.

Bei der Verklebung von Holzfaserunterdeckplatten oder auf glatten, mineralischen Untergriinden ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER RP
erforderlich. Beton- oder Putzuntergriinde dirfen nicht absanden.

=

Beste Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht.
Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu prifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.
Bei nicht tragfahigen Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit dem TESCON PRIMER RP zu empfehlen.

Rahmenbedingungen
Verklebungen dirfen nicht auf Zug belastet werden.

Klebeband fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.
Erhohte Raumluftfeuchtigkeit ist durch konsequentes und stetiges Liiften zligig abfiihren, ggf. Bautrockner aufstellen.
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