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Wachslasur 600

Naturliche Farbenvielfalt -

auch fur alle Holzoberflachen

Bestimmen Sie die Intensitat der Farben selbst.

Da die Farbpigmentkonzentrate auch fur Wandfarben
einsetzbar sind, kdnnen Sie z. B. IThre Wande und Mdbel Ton
in Ton aufeinander abstimmen.

Auch bereits abgetdnt im Farbton Weil3 lieferbar.

Die farblose, wassrige Wachslasur kann mit mehr als 20 @
Pigmentkonzentraten individuell eingefarbt werden. O
Spezielle Kenntnisse sind daftr nicht erforderlich. Und
Sie konnen nach Lust und Laune Ihren gewlinschtgn @
Farbton zusammenmischen. Wachslasuren sind %.
umweltschonende Alternative, um nicht lackiert
Holzoberflachen wie z. B. Mobel, Turen oder a
Holzspielzeug wirkungsvoll vor Umwelteinfig u
schitzen. ULTRANATURE Wachslasur olierbare
Spezialwachse, die die naturliche H(:Iég r betonen.

h

Durch die cremige Konsistenz lasst lese Mischung
problemlos mit einem weichen L der einem Pinsel
gleichmafig auf dem Holzuntergr auftragen. Die
Farbintensitat bestimmt wie gt der ,Maler selbst —
entweder durch die Stark nfarbung oder die Anzahl
der Auftrage.

Auch die Widersta
kann sich sehen

keit der behandelten Holzflachen
: In Kombination mit Hartdlen

entstehen strapazierfahige Oberflachen, die sich mit milden

Reinigungsmitteln bequem pflegen lassen. Wer dem ganzen
die Krone aufsetzen mochte, der poliert, was das Zeug halt:

Dank dem enthaltenen Wachs ist ein ,glanzender“ Eindruck

So oder so sicher.




Anwendungsbereich:
Zur farbigen Gestaltung von hélzernen Decken- und Wandverkleidungen sowie Mébelteilen aus Holz im Innenbereich.

Technische Eigenschaften:
Lasierende, wasserdampfdurchlassige, leicht zu verarbeitende Lasur auf Wasserbasis. Schnell trocknend und polierbar.

Farbton:
Farblos, mit Pigmentkonzentrat 668 abténbar.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Carnaubawachs, Mikrowachs, Methylcellulose, Soja-Lecithin, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses
Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert betragt 30 g/l (Kategorie “a” ab 2010).

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett und staubfrei sein. Holzflachen je nach Holzart und gewtinschter
Eindringtiefe mit 100 - 180er Kérnung in Faserrichtung vorschleifen.

Verarbeitung:

Mit Birste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwolltuch. Raum-und Oberflachentemperatur tiber 15°C.

Trocknungszeit:
Angetrocknet nach 1 - 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Gebindegréfen und Verbrauch:

Ca. 80 - 100 mI/m? je nach Saugfahigkeit des Holzes.

Gebinde reicht far...* O
0,75l 9,5 m? 0
2,51 31 m? *

\ *
101 125 m?
* Mittlere Reichweite pro Anstrich @

Lagerung und Haltbarkeit:
Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kuhl, trfc®vd verschlossen lagern. Vor Frost schitzen!

Entsorgung:
Gemaf den ortlichen, behordlichen Vorschri@ingetrocknete Produktreste kdnnen dem Hausmull zugefuhrt werden.
Abfallschliissel EAK 08 01 20.

4
Verdinnungs- und Reinigungs
Wasser und ULTRANATURE P nseife 930.
Besondere Hinweise:
Farbangaben und Far cke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und

Drucktechnik moglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist
ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlasslich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen.

Sicherheitshinweise:

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behalter einer ordnungsgemafen Verwertung zufiihren.
Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblétter aller verwendeten Produkte. Die Angaben
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts
verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
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